
	

	

	
ДА	 НЕТ	 да/нет	

	 	 	 	 	 	 	 	 	Смешиваемость	загустителей	

Основа	
смазки	 Мыльная	 Комплексное	мыло	 Без	мыла	

		ТИП	
Al	 Ca	 Li	 Na	 Al	C	 Ba	C	 Ca	C	 Li	C	 Na	C	 Bentonite	 Polyurea	 PTFE	

Al	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Ca	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Li	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Na	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Al	C	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Ba	C	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Ca	C	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Li	C	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Na	C	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Bentonite	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Polyurea	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
PTFE	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

	


